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1. fermacell - Powerpanel auf einen Blick

Die Anforderungen an moderne Baustoffe

werden immer hoher, Komfortanspriche Bei der Verarbeitung der fermacell

steigen, schnelle und qualitativ hochwertige Powerpanel Produkte werden keine

gesundheitsschadlichen Staube frei-

Losungen sind gefragt. fermacell bietet ) )
gesetzt. Besondere Sicherheits-

iIdeale zementbasierte Trockenbauprodukte maBnahmen sind nicht erforderlich.

fur Trockenbauanwendungen.

fermacell Powerpanel H,0

M Innenraum: fir Wande und Decken in Nassraumen mit
dauerhafter und hoher Feuchtigkeit geeignet. Hierzu zahlen
Bader, Wellnessbereiche, Duschen und Sanitarraume.

B AuBenbereich: vorgehangte hinterliftete Fassaden und

Unterdecken.

fermacell Powerpanel TE

B Boden-Elemente fiir den barrierefreien Ausbau von
Nassraumen.

M Die Elemente eignen sich speziell fir Béden mit starker
Feuchtebelastung.

B Boden mit bodengleichen Ablaufen sind mit speziell ent-

wickelten .Duschelementen” realisierbar.

fermacell Powerpanel HD

B AuBenwandplatten fir den dufBeren Wandabschluss der
Holzrahmenbauweise.

M Sie erfillen tragende und aussteifende Funktionen und

sind direkt als Putztragerplatten verwendbar.

M Sie kdnnen aufgrund der guten Brandschutzeigenschaften

auch fur Grenzbebauungen eingesetzt werden.



2. fermacell Powerpanel H,0

Fassadensystem fermacell Powerpanel H,0 - Auf3en.

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-31.4-181

ist nun auch die Verwendung als vorgehangte, hinterluftete

Fassade sowie als Unterdecke im Aul3enbereich moglich.

2.1 Produktbeschreibung

fermacell Powerpanel H,0 ist eine
zementgebundene Leichtbeton-Bau-
platte mit Sandwichstruktur und beid-
seitiger Deckschichtarmierung aus
alkaliresistentem Glasgittergewebe.
Sie bietet jede Menge Vorteile bei hoch
feuchtebeanspruchten Wand- und
Deckenkonstruktionen.

AuBenanwendungen
B Unterdecken
B Vorgehangte hinterluftete Fassade

Oberfldache

M Sichtseite: schalungsglatte Sicht-
betonoberflache mit Stempelung

B Rickseite: leicht gewellt bzw. zur
Kalibrierung angeschliffen, Farbe:
Zementgrau

Beschichtung
Perfekter Untergrund fur Farbbeschich-
tungen und Putze.

2.2 Verwendbarkeitsnachweise, Kennzeichnung,

Bauphysik

Die Qualitatseigenschaften der
fermacell Powerpanel H,0 Platten
werden durch Eigenliberwachung
laufend kontrolliert und dariber hinaus
im Rahmen von Uberwachungsvertragen
durch amtliche Materialprifanstalten
einer standigen Gitekontrolle unter-
zogen (Fremdiberwachung). Erganzend
zu den spezifischen Bestimmungen der
Europaisch Technischen Zulassung
werden die Vorgaben der Bauprodukten-
richtlinie erfillt. Die fermacell Power-
panel H,0 Platten haben eine ent-

sprechende CE-Kennzeichnung.

Baubiologie

Das Institut fir Baubiologie Rosenheim
hat die fermacell Powerpanel H,0 und
deren Herstellverfahren im Hinblick auf
gesundes Wohnen und Umweltschutz

geprift.

cCO
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Aufgrund der ausgezeichneten Prifer-
gebnisse wurde der fermacell Power-
panel H,0 das Priifsiegel .Geprift und
empfohlen vom IBR” M verliehen. Die
Verleihung des Zertifikats ..Produkt
Emissionsarm” B des renommierten
Kolner eco-Instituts zeigt, dass
fermacell Powerpanel H,0 den stren-
gen gesundheitlichen und dkologischen
Anforderungen entspricht. Die
fermacell Powerpanel H,0 verfiigt mit
der Zulassung abZ Z-31.20-163 tber
den Nachweis der gesundheitlichen
Unbedenklichkeit.

Brandschutz

Durch die rein mineralische Zusammen-
setzung sind fermacell Powerpanel H,0
Platten nichtbrennbar und erfillen die
Anforderungen der Baustoffklasse Al
gemaf DIN EN 13501-1. Baurechtliche
Vorschriften legen den geforderten
Brandschutz fiir Bauteile fest.



Allgemeine Produktvorteile von fermacell Powerpanel H,0

Extrem stabil und leicht
Die fermacell Powerpanel H,0 Platten bestehen aus
glasfaserarmiertem Leichtbeton. Sie sind stabil und

H,0

Leichtes Verarbeiten

Européische Technische ETA-07/0087

Zulassung
Baustoffklasse nichtbrennbar,
(nach EN 13501-1) Al

Plattendicke 12,5 mm

1000x1250 mm
2000x 1250 mm
2600x1250 mm
3010%x1250 mm"

Plattenformate

MafBtoleranzen: +1mm
Lange, Breite

Dickentoleranz +0,5mm
Rohdichte ~ 1000 kg/m?
Flachengewicht ~ 13 kg/m?2
Ausgleichsfeuchte ~5%
Wasserdampf-Diffusions- 56
widerstandszahl p

(nach DIN EN 12572)

Warmeleitfahigkeit A, 0,173 W/(mK)
(nach DIN EN 12664)
Warmedurchlasswiderstand | 0,07 (m2K)/W

R,, . [nach DIN EN 12664)

10, tr

widerstandsfahig gegen mechanische Beanspru-
chung bei geringem Gewicht.

Spezifische Warmekapazitét c | 1000 J/(kgK)

Biegefestigkeit > 8,0 N/mm?
gem. abZ Z-31.4-181

Alkalitat (pH-Wert) ~10

Rel. Langenanderung 0,15 mm/m?

(nach EN 318) 0,10 mm/m?

' Liefertermin auf Anfrage, Zuschnitte moglich
2 Zw.30% und 65% rel. LF
3 Zw. 65% und 85% rel. LF

fermacell Powerpanel H,0 Platten kdnnen Sie
ohne Spezialwerkzeug verarbeiten.

2.3 Plattenlagerung und

Transport

fermacell Powerpanel H,0 Platten
werden liegend verpackt auf Paletten
geliefert. Die Lagerung sollte grund-
satzlich flach auf einer ebenen Unter-
lage erfolgen. Hochkantlagerung kann
zu Verformungen der Platten und
Kantenbeschadigung fihren. Werden
die Plattenstapel auf Decken abgelegt,
so ist unbedingt deren Tragfahigkeit zu
beachten. Eine Lagerung im Freien ist
aufgrund der Frost- und Wasserbestan-
digkeit moglich. Wegen der spateren
Oberfldchenbehandlung sollten die
Platten allerdings mit einer wasserab-
weisenden Abdeckung versehen werden
und duflere Verschmutzung durch den
Baustellenbetrieb ausgeschlossen sein.

Der horizontale Plattentransport ist mit
Hubwagen oder anderen Plattentrans-
portwagen mdoglich. Einzelplatten sind
grundsatzlich hochkant zu tragen.
Manuelles Tragen der Platten wird
durch Werkzeuge, sog. Plattenheber/
-trdger, erleichtert. Stehen diese Werk-
zeuge nicht zur Verfiigung, sollten die
Verarbeiter Handschuhe tragen.

Die Ricknahme der Holzpaletten
ist mit dem jeweiligen Fachhandler
zu vereinbaren.

Einfaches Befestigen
fermacell Powerpanel H,0 Platten kdnnen Sie an
Unterkonstruktionen mit Schrauben, Nageln oder
Klammern befestigen.

2.4 Baustellen-

bedingungen

Wie alle am Bau verwendeten Materia-
lien unterliegen auch fermacell Power-
panel H,0 Platten einem Dehn- und
Schwindprozess bei Temperatur- und
Feuchtigkeitseinflissen. Durchfeuchtete
Platten dirfen erst nach vélligem
Austrocknen verarbeitet werden.
Beschadigte Materialien dirfen nicht

eingebaut werden.



3. fermacell Powerpanel H,0 im Aul3enbereich

3.1 Einsatzbereiche

Die ETA-07/0087 regelt den Einsatz-

bereich der fermacell Powerpanel H,0

als Bauplatten

M fUr nicht tragende innere Trenn-
wande, als Bekleidung von Bauteilen
im Innen- und Auf3lenbereich,

M als Putztragerplatten fir Fassaden

sowie abgehadngte Decken.

Die Powerpanel H,0 darf in den Anwen-
dungsbereichen der Kategorie A, B, C
oder D nach EN 12467 sowie in allen
Bereichen eingesetzt werden, die durch
die Nutzungsklassen 1, 2 oder 3 nach
EN 1995-1-1 definiert sind.

In Deutschland erfillt Powerpanel H,0
die Vorgaben nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung fur die Aulenan-
wendung mit dem System ..fermacell
Powerpanel H,0 - Auflen” gemaf abZ
7-31.4-181. Diese regelt nachfolgend
aufgefihrte Bereiche:
B Putztragerplatte in vorgehangten
hinterlifteten Fassaden.

B Als abgehangte Decke im Auflen-

bereich [mit aufgebrachter witterungs-

bestandiger Beschichtung).

3.2 Dauerhaftigkeit

Vorgehangte hinterliftete Fassaden und
Unterdecken im Auflenbereich sind
standig wechselnden Witterungsbedin-
gungen ausgesetzt. Dies ist vom Fach-
planer durch die Festlegung der einzu-
setzenden Baustoffe und der passenden
Schutzmafinahmen zu beriicksichtigen.

Bei der Kombination verschiedener
Baustoffe ist deren Vertraglichkeit

untereinander sicherzustellen.

3.3 Kennzeichnung

Die fermacell Powerpanel H,0 erfillen
alle Anforderungen der Bauprodukten-
richtlinie (BauPR] und erhalten die
CE-Kennzeichnung B . Dieses Produkt
darfinnerhalb des EU-Binnenmarktes
frei gehandelt werden. Die Qualitat und
die Konformitat nach der Européischen
Technischen Zulassung ETA-07/0087
werden durch die werkseigene Produk-

tionskontrolle sichergestellt.

Auf Grundlage der vorgegebenen
Eigen- und Fremdiberwachung wird
die Ubereinstimmung der fermacell
Powerpanel H,0 mit der Anwendungs-
zulassung Z-31.4-181 bestatigt und die
Platten werden mit dem U-Zeichen

versehen.

. Fermacell .
GmbH



3.4 Bemessung mit den Angaben der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Z-31.4-181

Fir die Bemessung von Bauteilen im
Auflenbereich muss zunachst eine
Windlastberechnung durchgefihrt
werden. Dabei missen verschiedene
Parameter berlcksichtigt werden, z. B.:
B Einbauhdhe

B allgemeine Lage (Kiste, Gebirge...)
M Hohenlage

B Ausrichtung (Himmelsrichtung)

Zusatzlich zu den Windlasten miissen
zum Nachweis der Standsicherheit nach
der Normenreihe DIN EN 1991-1 folgende
Lasten bericksichtigt werden:

B Eigenlast inkl. Beschichtung

B Schnee- und Eislast

B Einwirkungen aus Zwang

Der Nachweis der Unterkonstruktion und
deren Verankerung am tragenden
Untergrund ist nicht Gegenstand der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-

lassung.

Der Nachweis muss alle Bauteile, Ver-
bindungen und Verbindungselemente der
Unterkonstruktion sowie deren Veranke-
rungen im tragenden Bauteil, aber auch
Nachweise von Sonderlasten in Fassaden
oder Deckenflachen, z.B. Sonnenschutz-
einrichtungen und Beleuchtungen,
welche in der tragenden Unterkonstrukti-

on befestigt werden missen, beinhalten.

Es ist ein geeignetes Bemessungs-
verfahren abhangig vom Typ der
Unterkonstruktion anzuwenden.

Mit den Ausgangswerten der Windlast
und der dimensionierten Unterkonstruk-

tion kann eine Bemessung erfolgen.

Die Tragfahigkeit und
Verankerung der Unter-
konstruktion bzw. Abhan-
gung ist objektspezifisch

durch einen Fachplaner/

Statiker nachzuweisen.




4. fermacell Powerpanel H,0 als Putztrager-
platte fUr vorgehangte hinterluftete Fassaden

4.1 Vorteile der vorgehangten hinterliifteten Fassade

(VHF)

B Die Fassadenbekleidung im System
der VHF ist bei korrekter Anbringung
dauerhaft und sorgt fir eine Lang-
lebigkeit des Gebaudes.

M Die integrierbare Warmedammung
sichert eine gréf3tmaogliche Warme-
speicherung der innenliegenden
Bauteile.

B Auskihlung durch Warmeverlust im
Winter sowie Aufheizung im Sommer
werden durch den Einsatz von

Dammstoffen deutlich reduziert.

Ableitung von Kondensat und Tauwasser

Nahezu jede Dammstoffdicke ist
realisierbar.

Toleranzen der Bausubstanz konnen
ausgeglichen werden.

Beim Rickbau kann das Fassaden-
system auf nachhaltige Weise voll-
standig in seine Bestandteile zerlegt
werden.

Feuchtigkeit kann durch den Hinter-

liftungsraum abgefiihrt werden.

4.2 Allgemeines

Inder Norm DIN 18516-1:2010-06
werden die Anforderungen und
Prifgrundsatze fur hinterluftete
AuBenwandbekleidungen geregelt.

Die Funktion des Witterungsschutzes
und der Warmedammung sind bei vor-
gehangten hinterlifteten Fassaden

konstruktiv voneinander getrennt.

B Lautder DIN 18516-1, Punkt 4.2.2,
ist zur Reduzierung von Baufeuchte,
zur Ableitung von eventuell eindrin-
gendem Niederschlag, zur Trennung
der Bekleidung von der Dammstoff-
schicht bzw. der Wandoberflache und
zur Ableitung von Tauwasser an der
Innenseite der Bekleidung eine
Hinterliftung erforderlich. Diese
Anforderungen werden in der Regel
erfiullt, wenn die Bekleidungen mit
einem Abstand von mindestens
20 mm von der Auflenwand bzw.
Dammstoffschicht angeordnet
werden. Durch den Abstand zwi-
schen der Fassadentafel und der
Dammung kann die Luft hinter der
Fassadenbekleidung zirkulieren und
eventuell vorhandene Feuchtigkeit
abgefihrt werden (siehe Bild links).



B _Fir hinterluftete AuBenwand-
bekleidungen sind Be- und Entlif-
tungsoffnungen zumindest am Ge-
baudefulpunkt und am Dachrand
mit Querschnitten von mindestens
50 cm?je T m Wandlange vorzusehen.
Im Sockelbereich miissen Offnungen
zur Hinterluftung der Auflenwandbe-
kleidung mit einer Breite Giber 20 mm
durch Liftungsgitter gesichert wer-
den.” Laut DIN 18516-1.) Die Vorgaben
werden vom Fachplaner/Statiker
erstellt.

B Zur Erfullung der Energieeinspar-
verordnung [EnEV] wird in der Regel
eine geeignete Warmedammung in
die Zwischenraume eingebracht. Die
erforderliche Dammstoffdicke wird
vom Fachplaner festgelegt.

B Die Warmedammung stellt innerhalb
einer vorgehangten hinterlifteten
Fassade eine wesentliche Komponente
dar, die zusammen mit der Unter-
konstruktion und der Bekleidung ein
geschlossenes System bildet. Nach
DIN 18516-1, Punkt 7.3, dirfen nur
genormte oder bauaufsichtlich zuge-
lassene Dammstoffe verwendet
werden, die die Anforderungen nach
DIN 4108-10 Typ WAB* erfillen.

Weiterfihrende Angaben bzgl. der
Materialauswahl bzw. Befestigung der
Warmedammungsindvom Planer festzu-
legen. Ein entsprechender Standsicher-
heitsnachweis ist gemaf der jeweiligen
Landesbauordnung zu erbringen.

* Auflenddmmung der Wand hinter

Bekleidung

4.3  Ausfiihrung

Zuschnitte der fermacell Powerpanel
H,O Platten erfolgen mittels einer her-
kémmlichen schienengefihrten Hand-
kreissage mit Absaugung, vorzugsweise
als Tauchséage. Fir passgenaue und
scharfkantige Schnitte empfiehlt sich
der Einsatz von hartmetallbestiickten
Sageblattern mit Wechselzahn. Der
Staubanteil wird durch die Verwendung
von Sageblattern mit kleiner Zahnezahl
undbeigeringenUmdrehungszahlenver-
mindert. Rundungen und Anpassungen
lassen sich mit einer Stichs&dge oder

mit einem Hohlraum-Dosenbohrer her-
stellen. Auch dabei sollten hartmetall-

bestickte Werkzeuge verwendet werden.

Zuschnitt der fermacell Power-

panel H,0 Platten mittels schienen-
gefiihrter Handkreissage

Aufgrund der besseren Handhabung
wird bei der bauseitigen Montage die
Verwendung von Platten im Format
2000x1250 mm empfohlen. Es konnen
jedoch auch grofle Langen bis zu

3000 mm bei vorgefertigten Elementen
verwendet werden. Es missen immer
mindestens zwei parallel zueinander
verlaufende Plattenkanten auf der
Unterkonstruktion liegen. Die fermacell
Powerpanel H,0 Platten sind dicht
gestofBen (nicht geklebt, Fugenbreite
<1 mm) auf der Unterkonstruktion zu
befestigen.

Die Bewegungsfugen des Geb&dudes
mussen in der Unterkonstruktion sowie
in der Bekleidung ibernommen werden.
Zum Ausgleich thermischer Beanspru-
chung sind im Bereich der Fassade in
Abstanden von maximal 25 m sowohl in
horizontaler als auch vertikaler Rich-
tung Dehnfugen anzuordnen. Geeignete
Profile sind bei den diversen Herstellern

von Unterkonstruktionen erhaltlich.

Als Unterkonstruktion kann zwischen
zwei Systemen ausgewahlt werden, ein
Kombinieren der Unterkonstruktions-
varianten und Befestigungsmittel ist
nicht erlaubt.



Variante mit Konterlattung

Variante 1: Unterkonstruktion

aus Holz

Die Standardkonstruktion einer vorge-
hangten hinterlufteten Fassade auf einer
Unterkonstruktion aus Holz besteht nach
DIN 18516-1 aus mehreren Ebenen. Die
Fassadenbekleidung wird mit Befesti-
gungselementen an der Traglattung be-
festigt. Die Traglattung (Mindestquer-
schnitt 80x35 mm im Bereich des
PlattenstoBes) wird in der Regel vertikal
angeordnet und durch Schrauben mit
der Konterlattung verbunden.

Fir die Realisierung gréf3erer Damm-
stoffdicken kann anstelle der Konter-
lattung die vertikale Traglattung an
geeigneten [metallischen) Winkeln bzw.
U-Haltern (ggf. mit thermischen Trenn-
elementen) befestigt werden. Die Korro-
sionsbestandigkeit der Abstandhalter
muss gegeben sein. Die Tragfahigkeit

Weitere Informationen

online auf www.fermacell.de:

Variante mit metallischen U-Haltern

der Verbindung von Trag- und Konterlat-
tung bzw. Traglattung und Winkeln bzw.
U-Haltern muss statisch und konstruktiv
nachgewiesen werden. Der Nachweis
der Tragfahigkeit der Holzunterkonstruk-
tion erfolgt nach DIN EN 1995-1-1.

Zur Verankerung der Unterkonstruktion
in der tragenden Wand sind ausschlief3-
lich bauaufsichtlich zugelassene Diibel
(Schraube-Dibel-Kombination] zu
verwenden. Der Tragfahigkeitsnachweis
ist fir die Kombination aus Eigengewicht
und Windkraften nach DIN EN 1995-1-1

zu fhren.

Die Brandschutzvorgaben der je-
weiligen Landesbauordnung sind zu
beachten. Holzunterkonstruktionen
dirfen Ublicherweise bis zu einer
Geb&dudehdhe von 22 m eingesetzt
werden.

Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit
sind vorrangig die Méglichkeiten des
vorbeugenden konstruktiven Holz-
schutzes zu beachten.

Die Verwendung von technisch getrock-
netem Holz mit Einbaufeuchten von

< 20%, unter Dach oder Abdeckung,
genigt den Anforderungen an moderne
bauliche Maf3nahmen nach DIN 68800-2,
um die Schaden durch Pilze und Insek-
ten zu vermeiden. Wir empfehlen jedoch
den Einsatz von selbstklebenden EPDM-
Bandern, um die Holz-Unterkonstruk-
tion vor eventuell eintretender Feuchte

zu schiitzen.

B Konstruktionsdetails mit fermacell Powerpanel H,0 auf Holzunterkonstruktion stehen Ihnen im

Detailkatalog des Downloadbereichs unter http://www.fermacell.de/detailkatalogfassade

zur Verfligung.




Variante 2: Unterkonstruktion aus
Aluminium

Als Tragkonstruktion fur den Auf3en-
bereich kann auch eine Unterkonstruktion
aus Aluminium eingesetzt werden. Der
Nachweis der Tragfahigkeit muss nach
DIN EN 1999-1-1 erfolgen. Es werden ver-
schiedene bauaufsichtlich zugelassene
Unterkonstruktionssysteme aus Alumini-

um angeboten, z.B. von der Firma BWM.

Diese bestehen in der Regel aus Wand-
halter und Tragprofil, bei deren Verbin-
dung zwischen Fest- und Gleitpunkten
unterschieden wird. Sie missen eine
Mindestdicke von 2 mm aufweisen und
die maximale Lange der Tragprofile darf
3000 mm nicht Uberschreiten.

Eine Liste geeigneter Unterkonstruk-
tionshersteller finden Sie auf
www.fermacell.de. Alle weiteren An-
gaben sind der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung zu entnehmen.

Das Tragprofil im
Plattenfeld darf
schmaler sein,
nach Statik

Detail A:
Tragprofile bei Plattenstdflen und im Plattenfeld

der Aluminium-Unterkonstruktion

M Die Verankerung der Wandhalter auf
dem tragenden Untergrund erfolgt mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln/
Schraub-Dibelkombinationen.

W Der Einsatz thermischer Trennelemente
zwischen der tragenden Wand und den
Abstandhaltern verringert die Warme-
briickenwirkung der Unterkonstruktion
aus Aluminium. Die thermischen
Trennelemente werden von den Her-
stellern der Unterkonstruktion
angeboten.

B Eine Platte darf gleichzeitig nur an
Tragprofilen befestigt werden, deren
Festpunkte auf gleicher Héhe liegen.
Die Festpunkte sind vorzugsweise
mittig des Tragprofils anzuordnen.
Der Abstand der Wandhalter unter-
einander darf 1300 mm nicht
Uberschreiten.

B Nach Anbringen der Wandhalter
werden die Tragprofile an den Wand-
haltern mit einem Richtscheid ausge-
richtet und befestigt. Bei Plattenstoflen
betragt die Auflagerflache der Trag-
profile mindestens 80 mm. Im Platten-
feld empfiehlt es sich, ggf. L-Profile zu
verwenden (Detail A).

B Beim Gleitpunkt wird das Verbindungs-
mittelelement (Niet) in ein Langloch
gesetzt, die Ausbildung der Festpunkte
erfolgt durch eine exakte Befestigung
in einem entsprechenden Rundloch
(Detail B).

M Eine Plattenbefestigung tragprofil-
Ubergreifend ist nicht erlaubt. Dieses
fihrt zu Zwangungen. Die Tragprofile
der Unterkonstruktion missen so
ausgerichtet werden, dass die
Powerpanel H,0 Platten auf einer
Ebene aufliegen und zwangungsfrei
befestigt werden konnen.

Wandhalter mit
thermischem
Trennelement

Festpunkt
(Niet in Rundloch)

Bewegungsfuge der
Unterkonstruktion

Eine Befestigung
tragprofilibergreifend
ist nicht erlaubt

Detail B:
Ausbildung von Fest- und Gleitpunkt

Gleitpunkt
(Nietin Langloch)

der Aluminium-Unterkonstruktion



Plattenmontage auf

Aluminium-Unterkonstruktion

B Es wird empfohlen, die Platten
liegend vorzubohren (@ 5,17 mm
Verbindungsmittelabstand nach
statischer Vorgabe).

B Anschlieflend erfolgt das Ausrichten
der Platten an der Unterkonstruktion
(evtl. auf Richtscheid abstellen).

Alu-Blindniete:
B nach Zulassung Z-14.1-4

M Die Aluminium-Tragprofile kdnnen
dann durch die vorhandenen Bohr-
locher der Platte durchbohrt werden
(@ 5,1 mm).

M Auch die fermacell Powerpanel H,0
Platten missen mit Fest- und Gleit-
punkten versehen werden, um ein
spannungsfreies Anbringen an der
Aluminium-Unterkonstruktion

zu gewahrleisten.

(215]:< — 1027 (014

B @5x25mm, K14
25 1,5
5,1 A i 5,1
Aluminium-Tragprofil
’I‘T‘l‘ fermacell Powerpanel H,0
. 8,0
Festpunkt Gleitpunkt

Detail C:
Ausbildung von Fest- und Gleitpunkt

der fermacell Powerpanel H,0

B Die Festpunkte der Platte sind bei
vertikaler Profilanordnung in Platten-
mitte horizontal anzuordnen, im
Idealfall im Bereich Gber den Fest-
punkten der Unterkonstruktion. Es
empfiehlt sich, die Festpunkte der
Platte als Erstes zu setzen (mit Niet-
setzgerat), damit diese an der Unter-
konstruktion fixiert ist.

[®l Festpunkt
/ol Gleitpunkt

Detail D:
Ausbildung von Fest- und Gleitpunkt
fermacell Powerpanel H,0



B Anschlieflend werden die Gleitpunkte B Aufgrund der thermischen Ausdeh- M Die Kopplung einzelner Tafeln Uber
der Platten nachgebohrt (@ 8,0 mm). nung des gesamten Systems ist den Stof3 von Tragprofilen aus Alumi-
Nur die Nietlocher der Platte nachboh- geschosshoch eine horizontale Fuge nium hinweg fihrt zu schadensverur-
ren, nicht die der Aluminium-Unter- in der Unterkonstruktion vorzusehen sachenden Zwéngungen (Detail B,
konstruktion (Detail C, Seite 11)! (Detail B, Seite 11). Seite 11). Um dieses zu vermeiden,

B Es folgt das Setzen der restlichen gibt es unterschiedliche Varianten der
Nieten. Ausbildung der horizontalen Unter-

brechung [siehe unten).

Weitere Informationen

online auf www.fermacell.de:
B Konstruktionsdetails von fermacell Powerpanel H,0 auf Aluminium-Unterkonstruktion
stehen lhnen unter www.fermacell.de/detailkatalogfassade zur Verfligung.

Varianten der horizontalen Tragprofilunterbrechung

Variante 1: Variante 2: Variante 3:
Profilstof3 = Tafelfuge Profilstof3 verdeckt Profilstof3 verdeckt mit Kombinations-
verbindung an einem Wandhalter



4.4 Oberflachenbeschichtung

Die fermacell Powerpanel H,0 muss

als Witterungsschutz mit einem Putz-

system bestehend aus einem bewehrten

Unterputz und einem QOberputz (Endbe-

schichtung) versehen sein:

M Variante 1: fermacell Powerpanel HD
Putzsystem

M Variante 2: fermacell Powerpanel
Putzsystem min

M Variante 3: fermacell Powerpanel
Putzsystem org

B Variante 4: Putzsysteme Firma
BAUMIT

Alle Putzsysteme sind beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt und
entsprechen der Klassifizierung nicht-
brennbar (A2 nach DIN 4102-1 bzw.
A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1).

Gerissene Platten oder

Platten mit freiliegendem

Gewebe dirfen nicht ver-
baut werden.

Schritt 1: ggf. Aushessern von
geringfiigigen Abplatzungen bzw.
Ausbriichen sowie Plattenversatzen

In seltenen Fallen kommt es bei der
Verarbeitung der fermacell Powerpanel
H,0 Platten zu Abplatzungen der Deck-
schicht (z.B. rund um die Befestigungs-
mittel], geringfligigen Ausbriichen oder

Plattenversatzen.

Um ein Abzeichnen dieser Fehlstellen
unter dem Witterungsschutzsystem zu
verhindern, empfehlen wir ein Grat- und
stufenloses Spachteln der Fugen, Aus-
briche und Verbindungsmittel mit dem

fermacell Powerpanel Flachenspachtel.

Alternativ, wenn keine Anforderungen
an den Brandschutz bestehen, bzw. bei
Hohen bis zu 22 m, kann anstelle des
fermacell Powerpanel Flachenspach-
tels der verarbeitungsfertige fermacell
Powerpanel Feinspachtel mit einer
maximalen Schichtdicke von 3 mm

verwendet werden.

Direkt aufgebrachtes Putzsystem, z.B. das Powerpanel HD Putzsystem

fermacell Leichtmértel HD 5-6 mm
fermacell Powerpanel Armierungsband
fermacell Leichtmrtel HD 2-3 mm

Schritt 2: Ausfiihrung der
Grundierung

Die fermacell Powerpanel H,0 Platten
mussen mit dem fermacell Tiefen-
grund vorbehandelt werden (Misch-
verhaltnis 1:1-1:2 mit Wasser), auch
die Plattenkanten.

Der Tiefengrund muss vor Aufbringen

der Fugenarmierung aufgetragen

werden.

Grundierung

Vorbehandlung der fermacell Powerpanel H,0

Platten mit dem fermacell Tiefengrund



Schritt 3: Ausfiihrung der
Fugenarmierung

Vor dem Aufbringen des Witterungs-
schutzes muss ein Fugenarmierungs-
system aufgebracht werden. Es gibt
zwei Varianten der Fugenarmierung im
Bereich der vorgehangten hinterlifteten
Fassade und an abgehdngten Unter-

decken im AuBenbereich.

Variante 1: Powerpanel Fugenarmie-
rung mit Powerpanel Armierungsband
und Armierungskleber HD

B Alle PlattenstofBe werden mit dem
selbstklebenden fermacell Power-
panel Armierungsband tberklebt.

M Direkt anschlieend erfolgt das
Uberstreichen des Armierungsbands
Uber die gesamte Breite mit dem
fermacell Armierungskleber HD.

B Der Armierungskleber HD dient als
temporar wirksamer Wetterschutz.

B Die Verbindungsmittel missen mit
dem fermacell Armierungskleber HD
abgetupft werden, um einen weiteren
Witterungsschutz zu gewahrleisten.

Variante 2: Powerpanel Fugenarmie-
rung mit Powerpanel Armierungsband
und KEIM Soldalit als zusdtzlichem
Haftvermittler

Diese Variante der Fugenarmierung ist

in erster Linie fir die Anwendung an

abgehangten Unterdecken [nicht direkt
bewitterter Bereich) gedacht, die mit
dem Witterungsschutzsystem aus
fermacell Powerpanel Malervlies

und dem Beschichtungssystem KEIM

Soldalit versehen werden (Hinweise

zur Verarbeitung siehe Kapitel 5.5).

B Alle PlattenstoBBe werden mit dem
selbstklebenden fermacell Power-
panel Armierungsband tberklebt.
(Ausfihrung ahnlich Variante 1).

M Direkt anschlieBend erfolgt das
Uberstreichen des Armierungsbands
Uber die gesamte Breite mit KEIM
Soldalit. Die Farbe KEIM Soldalit
bendtigt eine Trocknungszeit von
ca. 12 Stunden (Ausfiihrung dhnlich

Variante 1).

An abgehangten Unterdecken ist es moglich, auf das vorhergehende Uberstreichen

Uber die gesamte Breite zu verzichten, wenn direkt anschlieBend das Witterungs-

schutzsystem aus fermacell Powerpanel Malervlies und dem Beschichtungssystem
KEIM Soldalit aufgebracht wird.

Variante 1: Powerpanel Fugenarmierung

- 1-"_._-.-'"

Uberkleben der PlattenstéBe
mit fermacell Powerpanel Armierungsband

Uberstreichen des Armierungsbandes
mit fermacell Armierungskleber HD

Abtupfen der Verbindungsmittel
mit fermacell Armierungskleber HD



Schritt 4: Aufbringen eines
Putzsystems
Verarbeitungsbedingungen: Wahrend der
Verarbeitungs- und Trocknungsphase
dirfen die Umgebungs- und Unter-
grundtemperaturen nicht unter +5°C
und nicht Gber +30°C liegen. Nicht unter
direkter Sonneneinwirkung, bei starkem
Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit

verarbeiten.

Bei Putzarbeiten sollte gleichmaBig und
ohne Unterbrechung gearbeitet werden.
Um Gerlstansatze zu vermeiden, muss
gleichzeitig, in Geristlagen versetzt,
gearbeitet werden.

In diesem Zusammen-

hang verweisen wir

auf das Merkblatt
.Verputzen bei hohen
und tiefen Temperaturen”
vom Deutschen
Stuckgewerbebund.

Variante 1: fermacell Powerpanel HD

Putzsystem

Zur Beschichtung der fermacell Power-

panel H,0 eignet sich das bewahrte

fermacell Powerpanel HD Putzsystem,

bestehend aus:

B fermacell Powerpanel
Leichtmdrtel HD

B fermacell Powerpanel
Armierungsband

B fermacell Powerpanel
Armierungspfeile

B fermacell Powerpanel
Gewebewinkel

Armierungsschicht (Grundputz)

M Alle Fassadenecken mit dem
fermacell Powerpanel Gewebe-
winkel armieren.

M Die Diagonalarmierung in Form der
fermacell Powerpanel Armierungs-
pfeile an den Ecken von Fassadenoff-
nungen (Fenster-/Turséffnungen)
aufbringen.

B Das Anmischen kann mit allen b-
lichen Putzmaschinen oder von Hand
mit Rihrquirl erfolgen.

B Der fermacell Leichtmdrtel HD wird
manuell mit einer rostfreien Stahl-
traufel oder maschinell vollflachig
aufgetragen.

Aufbringen des fermacell Powerpanel HD Putzsystems

Aufbringen des fermacell Leichtmértels HD
mit 5-6 mm Schichtdicke fir den Grundputz

Aufbringen der zweiten Putzschicht mit 2-3 mm
fermacell HD Leichtmértel nach Erharten der
Armierungsschicht

M Vollflachiges Auftragen des
fermacell Leichtmortels HD und
flachiges Einbetten des fermacell
Armierungsgewebes HD im aufleren
Drittel der Armierungsschicht.

B Die Gewebestdfle missen mindes-
tens 10 cm Uberlappen.

M Eine Schichtdicke von 5-6 mm ist
zwingend einzuhalten. Um eine
ausreichende Uberdeckung des
Armierungsgewebes sicherzustellen,
kann das eingebettete Armierungs-
gewebe noch einmal nass in nass mit
dem Grundputz Uberzogen werden.

Endbeschichtung (Oberputz):

B Als gefilzte Oberflache: Nach Erhar-
tung der Armierungsschicht (ca. 24
Stunden) wird der Leichtmortel HD in
2-3 mm Schichtdicke aufgebracht
und abgefilzt.

M Die Oberflache des gefilzten Leicht-
mortels HD entspricht der Qualitats-
stufe Q2.

B Als dufBerer Abschluss werden
handelstbliche diffusionsoffene
Farben, z.B. auf Silikat- oder Silikon-
harzbasis, empfohlen.

B Beider Farbgebung empfehlen
wir einen Hellbezugswert > 40
vorzusehen.

Abfilzen der Putzoberflache mit einer
Schwammscheibe

Weitere Informationen zur Verarbeitung des fermacell Powerpanel HD Putzsystems entnehmen Sie bitte der
Broschiire "Planung und Vearbeitung - fermacell im Holzbau"” Kapitel 2.11.



fermacell Powerpanel Putzsysteme
Alternativzum Powerpanel HD Putz-
system konnen weitere fermacell
Powerpanel Putzsysteme als Witte-
rungsschutz aufgebracht werden.

Es gibt ein mineralisches Putzsystem
und ein organisches Putzsystem mit
verschiedenen Maglichkeiten der Ober-
flaéchengestaltung, jeweils in Form
eines Kratzputzes mit zwei Korngrofien,
eines Rillenputzes mit zwei Korngrofien

und eines Modellierputzes.

Variante 2: Powerpanel
Putzsystem min

Armierungsschicht (Grundputz)

B Alle Fassadenecken mit dem
fermacell Powerpanel Gewebe-
winkel armieren.

M Die Diagonalarmierung in Form der
fermacell Powerpanel Armierungs-
pfeile an den Ecken von Fassadendff-
nungen (Fenster-/Turéffnungen)

aufbringen.

B Das Anmischen kann mit allen
Ublichen Putzmaschinen oder von
Hand mit Rihrquirl erfolgen.

B Der fermacell Powerpanel Grund-
putz min wird manuell mit einer
rostfreien Stahltraufel oder maschi-
nell vollflachig aufgetragen.

B Anschliefend wird das fermacell
Powerpanel Gewebe fein im oberen
Drittel in die noch feuchte Armie-
rungsmasse eingebettet. Die Gewe-
bestéfe missen mindestens 10 cm
tberlappen.

B Armierungsendschichtdicke
3,0-5,0 mm. Um eine ausreichende
Uberdeckung des Armierungsgewe-
bes sicherzustellen, kann das einge-
bettete Armierungsgewebe noch
einmal nass in nass mit dem Grund-
putz Uberzogen werden.

B Nach ausreichender Trocknungszeit,
je nach Witterungsbedingungen, ca. 1
Tag/mm Schichtdicke, kann das
Aufbringen eines Oberputzes

erfolgen.

fermacell Powerpanel Putzsysteme min und org

Zwischenbeschichtung:

M Bevor ein Oberputz in Form von
fermacell Powerpanel Kratzputz min,
fermacell Powerpanel Modellierputz
min oder fermacell Powerpanel
Rillenputz min aufgetragen wird,
muss die ganze Flache vollflachig mit
dem fermacell Powerpanel Haft-
grund min versehen werden. Dieser
ist ein pigmentierter Voranstrich auf
Dispersion-Silikat-Basis und dient
als Haftvermittler zwischen Unter-
und Oberputz.

B Der fermacell Powerpanel Haftgrund
min wird unverdinnt mit Rolle oder
Pinsel satt und gleichmaBig auf den
vollstdndig abgetrockneten fermacell
Powerpanel Grundputz min
aufgetragen.

Mineralisches Putzsystem

Organisches Putzsystem

Grundputz fermacell Powerpanel Grundputz min fermacell Powerpanel Grundputz org
Art.-Nr. 79118 Art.-Nr. 79117
Oberputz Kratzputzstruktur

Sie entsteht durch genau abgestimmte Mengen an Marmor, die in bestimmten Korngréf3en verwendet werden. Das sogenannte Fithrungs-

korn bildet hierbei die Basis fur die gleichmafige Oberflache.

fermacell Powerpanel Kratzputz min
Art.-Nr. 79146 (Korngrofe 1,5 mm)
79144 (KorngréBe 2 mm)

fermacell Powerpanel Kratzputz org
Art.-Nr. 79145 [KorngrofBe 1,5 mm)
79143 (Korngréfe 2 mm)

Rillenputzstruktur

Ein sogenanntes Uberkorn im Sandgemisch bestimmt die Gesamtdicke und Tiefe der Rillen in der Putzschicht. Je nach Technik entstehen

rund-, langs- oder querverlaufende Putzstrukturen.

fermacell Powerpanel Rillenputz min
Art.-Nr. 79134 (KorngroBe 1,5 mm)
79132 (KorngrofBe 2 mm)

fermacell Powerpanel Rillenputz org
Art.-Nr. 79133 (KorngréBe 1,5 mm)
79131 (KorngréBe 2 mm)

Modellierputzstruktur

Der vielseitigste Putz in Bezug auf Strukturen. Die Bandbreite reicht von fast eben bis dick und wulstig. Die Gestaltung ist immer individuell

und damit ein Unikat.

fermacell Powerpanel Modellierputz min
Art.-Nr. 79142

fermacell Powerpanel Modellierputz org
Art.-Nr. 79141

Alle mineralischen Oberputze sind Putzmdortel der Festigkeitsklasse
CS I nach EN 998-1.

Alle organischen Oberputze sind Putzmortel mit organischen
Bindemitteln nach EN 15842.




Endbeschichtung (Oberputz): Mit fermacell Powerpanel

B Das Anmischen kann mit gangigen Kratzputz min:

Feinputzmaschinen oder von Hand M Der fermacell Powerpanel Kratzputz

mit einem Rihrquirl erfolgen.

B Nach ausreichender Trocknungszeit,

je nach Witterungsbedingungen,
ca. 1 Tag/mm Schichtdicke kann ein
Farbanstrich mit handelsiblichen

diffusionsoffenen Farben erfolgen.

min wird mit einer rostfreien Stahl-
traufel gleichmafig in der jeweiligen
Korngrofle abgezogen. Die Struktu-
rierung erfolgt mit einer Plastiktrau-
fel, Moosgummischiebe oder einem

Polystyrolbrett.

M Beider Farbgebung empfehlen
wir einen Hellbezugswert von > 20 Mit fermacell Powerpanel

vorzusehen. Rillenputz min:

B Der Rillenputz min wird mit einer
rostfreien Stahltraufel gleichmaBig
auf Korngréfe abgezogen. Die Struk-
turierung erfolgt mit einer harten
Plastiktraufel. Arbeitstechnik, Verar-
beitungswerkzeug sowie Untergrund
haben einen wesentlichen Einfluss

auf das Ergebnis.

Mit fermacell Powerpanel

Modellierputz min:

B Der Modellierputz min wird mit einer
rostfreien Stahltraufel gleich-
maBig in einer Schichtdicke von
2 mm bis vereinzelt maximal 8 mm
aufgezogen. Die Strukturierung
erfolgt je nach gewiinschter Ober-
flache mit Traufel, Birste, Struktur-
roller, Kelle, Spachtel, Schwamm
o.A. Das Produkt ist bedingt filzbar.

Bei Verwendung einer Aluminium-Unterkonstruktion liegen die Nietkopfe auf der Platte
auf. Hier muss, vor allem bei dinnschichtigen Putzsystemen, darauf geachtet werden,

dass die Grundschicht des Putzsystems so dick aufgebracht wird, dass die Nietkopfe
gleichmafig tberdeckt sind. Ein ungleichmafliger Auftrag kann dazu fuhren, dass sich
der Bereich der Befestigungsmittel im Streiflicht absetzt.




Variante 3: Powerpanel
Putzsystem org

Armierungsschicht (Grundputz)

B Armierung aller Fassadenecken
mit dem fermacell Powerpanel
Gewebewinkel.

B Aufbringen der Diagonalarmierungen
in Form der fermacell Powerpanel
Armierungspfeile an den Ecken von
Fassadendffnungen (Fenster-/
Turoffnungen).

M Das Material ist nach Aufriihren
verarbeitungsfertig. Bei Bedarf kann
die Materialkonsistenz iber Wasser-
zugabe eingestellt werden.

M Der fermacell Grundputz org wird
manuell mit einer rostfreien Stahl-
traufel oder maschinell vollflachig
aufgetragen.

B Das fermacell Powerpanel Gewebe
fein in der oberen Halfte der Armie-
rung flachig in die noch feuchte
Armierungsmasse vollkommen
einbetten. Die GewebestdBe missen
mindestens 10 cm Uberlappen.

B Armierungsendschichtdicke
1,5-3,5 mm.

B Nach ausreichender Trocknungszeit,
je nach Witterungsbedingungen, ca. 1
Tag/mm Schichtdicke, kann das
Aufbringen eines Oberputzes in Form
vom fermacell Powerpanel Kratz-
putz org (1,5 oder 2,0 mm Korngré-
Be), fermacell Powerpanel Model-
lierputz org oder fermacell
Powerpanel Rillenputz org (1,5 oder
2,0 mm Korngrofle) erfolgen.

Endbeschichtung:

M Die organischen Oberputze sind
verarbeitungsfertig im Gebinde.
Sollte die Konsistenz nicht verarbei-
tungsgerecht sein, kann diese durch
Zugabe von mdglichst wenig Wasser
eingestellt werden.

M Der Putz trocknet physikalisch durch
Wasserverdunstung. Die Durchtrock-
nung ist nach ca. 14 Tagen erreicht.
Ungiinstige Witterungsbedingungen
verzdgern die Trocknung.

B Nach ausreichender Trocknungszeit
kann ein Farbanstrich mit handels-
Ublichen diffusionsoffenen Farben
erfolgen.

W Beider Farbgebung empfehlen
wir einen Hellbezugswert von > 20
vorzusehen.

Mit fermacell Powerpanel

Kratzputz org:

B Der fermacell Powerpanel Kratzputz
org wird mit einer rostfreien Stahl-
traufel gleichmaBig in der jeweiligen
Korngrofe abgezogen. Die Struktu-
rierung erfolgt mit einer Plastiktrau-
fel, Moosgummischiebe oder einem
Polystyrolbrett.

Mit fermacell Powerpanel

Rillenputz org:

M Vor der Verarbeitung gut aufrihren.

B Der fermacell Powerpanel Rillen-
putz org wird maschinell oder mit
einer rostfreien Stahltraufel gleich-
mafig aufgetragen. In der Regel ist
eine manuelle Nachbearbeitung des
frisch aufgetragenen Oberputzes
notwendig, um die gewiinschte
Struktur und Funktionalitat zu
erreichen.

B Der Oberputz wird mit einer
rostfreien Stahltraufel gleichmaBig
auf Korngrofle abgezogen. Die Struk-
turierung erfolgt mit einer harten
Plastiktraufel oder einem
PU-Reibebrett.

Mit fermacell Powerpanel

Modellierputz org:

B Der Modellierputz org wird mit einer
rostfreien Stahltraufel gleichmafig
aufgezogen. Schichtdicken von
mindestens 1 mm bis vereinzelt
maximal 5 mm. Strukturieren je nach
gewdlinschter Oberflachenstruktur
mit Traufel, Burste, Strukturroller,
Kelle, Spachtel, Schwamm o.A. Der
fermacell Powerpanel Modellierputz
org ist auflerdem filzbar.

Bitte beachten Sie auch die aus-
fuhrlichen Hinweise der jeweiligen
Produktdatenblatter.

Grundsatzlich sind bei ungiinstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmafinah-

men (z.B. Regenschutz, Sonnenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten

Fassadenflache zu treffen.

Es konnen alle geeigneten handelsiblichen Putz- und Abschlussprofile (z. B. Protektor,
Apu etc.) verwendet werden.




Variante 4: Putzsysteme der Firma
BAUMIT

Mineralisches Putzsystem Organisches Putzsystem

Grundputz | Der BAUMIT ProContact DC 56 ist ein Der BAUMIT StarContact KBM-FIX ist ein
Zu den fermacell Produkten kénnen mineralischer Klebe- und Armierungs- Werktrockenmdértel nach EN 998-1.
B . . . mortel nach EN 998-1.
erganzend mineralische und organische
Putzsysteme der Firma BAUMIT als Ha.ftver- Der BAUMI.T Prem!umPrlmer DG 27I|ste|ne\‘/vassr|ge, pigmentierte Grundierung auf
mittler Acrylatbasis und dient als Haftvermittler zwischen Unter- und Oberputz.
Witterungsschutz der Powerpanel H,0
verwendet werden. Oberputz Der BAUMIT Fascina ist ein mineralischer, | Der BAUMIT NanoporTop ist ein pastdser

Hinweis zur Ausfiihrung:

Um ein Abzeichnen der Fugen zu verhin-
dern, missen die fermacell Powerpa-
nel H,0 Platten mit dem fermacell
Tiefengrund oder einer geeigneten
Grundierung der Firma BAUMIT vorbe-
handelt werden.

Schritt 1: Ausfiihrung der Armierungs-

schicht (Grundputz)

B Armierung aller Fassadenecken mit
geeigneten Gewebeecken oder dem
fermacell Powerpanel
Gewebewinkel.

M Aufbringen der Diagonalarmierungen
in Form von Gewebestreifen oder dem
fermacell Powerpanel Armierungs-
pfeil an den Ecken von Fassadenoff-
nungen (Fenster-/Tursffnungen).

B Das Anmischen kann mit allen tbli-
chen Putzmaschinen oder von Hand

mit Ruhrquirl erfolgen.

B Mineralisches Putzsystem: Der
BAUMIT Pro Contact DC 56 wird
manuell mit einer rostfreien Stahl-
traufel oder maschinell vollflachig
aufgetragen.

M Organisches Putzsystem: Der
BAUMIT StarContact KBM-FIX wird
manuell mit einer rostfreien Stahl-
traufel, oder maschinell vollflachig

aufgetragen.

B AnschlieBend wird das BAUMIT
Armierungsgewebe StarTex Fein im
oberen Drittel in die noch feuchte
Armierungsmasse eingebettet. Die
Gewebestdfle missen mindestens
10 cm Uberlappen.

edelweifer Werktrockenmartel nach
EN 998-1.

Diinnschichtdeckputz auf Dispersionssili-
katbasis zwischen Unter- und Oberputz.

EN 998-1.

Der BAUMIT Scheibenputz SEP ist ein
mineralischer Werktrockenmértel nach

Der BAUMIT SilikonTop ist ein pastéser
Dinnschichtdeckputz auf Silikonharzbasis.

B Armierungsendschichtdicke 5,0 mm.
Um eine ausreichende Uberdeckung
des Armierungsgewebes sicherzu-
stellen, kann das eingebettete Armie-
rungsgewebe noch einmal nass in
nass mit dem Grundputz Uberzogen
werden.

B Nur organisches Putzsystem: Die
Oberflache des zuvor aufgebrachten
BAUMIT StarContact KBM-FIX wird
abschlieBend ebenflachig abgezogen
und angeraut.

B Nach ausreichender Trocknungszeit,
je nach Witterungsbedingungen, ca.
1 Tag/mm Schichtdicke, kann das
Aufbringen eines Oberputzes
erfolgen.

M Bevor ein Oberputz aufgetragen wird,
muss die ganze Flache vollflachig
mit dem Haftvermittler BAUMIT
PremiumPrimer DG 27 erfolgen.

Schritt 2: Auftrag Haftvermittler

BAUMIT PremiumPrimer DG 27

M Der Primer wird unverdinnt und
vollflachig auf den erharteten, voll-
standig abgebundenen, trockenen
Grundputz aufgetragen.

M Vor der Verarbeitung muss dieser mit
langsam laufendem Rihrwerk
grindlich aufgerihrt werden.

M PremiumPrimer DG27 mit einer
Rolle oder einem Pinsel auf den
Grundputz auftragen.

B Auftrag muss mindestens 24 Stun-
den vor Auftrag des Oberputzes
erfolgen.

M Nicht bei direkter Sonnenbestrah-
lung, Regen oder Wind verarbeiten
oder die Fassade entsprechend
schitzen.




Schritt 3: Endbeschichtung (Oberputz)

des mineralischen Putzsystems

Mit BAUMIT Fascina

B Das Anmischen kann mit gangigen
Feinputzmaschinen oder von Hand
mit einem Rihrquirl erfolgen.

B Der BAUMIT Fascina wird mit einer
rostfreien Stahltraufel oder, bei
grofBflachigem Auftrag, mit geeig-
neter, handelsiblicher Putzmaschine
aufgetragen. FUr ausgepragte
Scheibenputz-Strukturen BAUMIT
Scheibenputz SEP verwenden.

M Schichtdicke maximal 3 mm.

M Nach ausreichender Trocknungszeit,
je nach Witterungsbedingungen,
ca. 1 Tag/mm Schichtdicke, muss ein
Farbanstrich mit handelsublichen
diffusionsoffenen Farben erfolgen.

W Beider Farbgebung empfehlen
wir einen Hellbezugswert von > 40

vorzusehen.

Mit BAUMIT Scheibenputz SEP
B Das Anmischen kann im Freifall-
mischer, Durchlaufmischer oder von
Hand mit einem Rihrquirl erfolgen.
B Der BAUMIT Scheibenputz wird mit
einer rostfreien Stahltraufel oder, bei
grof¥flachigem Auftrag, mit geeigne-
ter, handelsiblicher Putzmaschine
aufgetragen und auf Korngréfle
abgezogen. Nach dem Auftrag mit
Kunststoffreibebrett rund verreiben.
B Schichtdicke (SEP 01 mindestens
2 mm, maximal 3 mm].
B Nach ausreichender Trocknungszeit,
je nach Witterungsbedingungen,
ca. 1 Tag/mm Schichtdicke, muss ein
Farbanstrich mit handelsublichen
diffusionsoffenen Farben erfolgen.
B Beider Farbgebung empfehlen
wir einen Hellbezugswert von > 40

vorzusehen.

Schritt 3: Endbeschichtung (Oberputz)

des organischen Putzsystems

Mit BAUMIT NanoporTop

B Der BAUMIT NanoporTop ist verar-
beitungsfertig im Gebinde. Sollte die
Konsistenz nicht verarbeitungsge-
recht sein, kann dieses auch durch
Zugabe von mdglichst wenig Wasser
eingestellt werden.

B Vor der Verarbeitung gut aufrihren.

B Der NanoporTop wird maschinell
oder mit einer rostfreien Stahltraufel
gleichmafig aufgetragen und an-
schlieBend auf Kornstarke
abgezogen.

B Der Oberputz muss unmittelbar nach
dem Auftrag mit einem Kunst-
stoffreibebrett verrieben werden.
Nicht mit anderen Anstrichmitteln
vermischen.

B Nach ausreichender Trocknungszeit
kann ein Farbanstrich mit handels-
Ublichen diffusionsoffenen Farben
erfolgen.

M Beider Farbgebung empfehlen
wir einen Hellbezugswert von > 40

vorzusehen.

Mit BAUMIT SilikonTop

B Der BAUMIT SilikonTop ist verarbei-
tungsfertig im Gebinde. Sollte die
Konsistenz nicht verarbeitungs-
gerecht sein, kann dieses auch durch
Zugabe von moglichst wenig Wasser
eingestellt werden.

M Vor der Verarbeitung gut aufrihren.

B Der SilikonTop wird maschinell oder
mit einer rostfreien Stahltraufel
gleichmafig aufgetragen und an-
schlieBend auf Kornstarke
abgezogen.

B Zum Erstellen einer Rillenstruktur
nach kurzem Antrocknen mit einem
Kunststoffreibebrett rund, waagrecht
und senkrecht strukturieren. Nicht
mit anderen Anstrichmitteln
vermischen.

M Fireine Kratzstruktur sofort nach
dem Aufziehen mit einem Kunst-
stoffreibebrett rund verreiben.

B Nach ausreichender Trocknungszeit
kann ein Farbanstrich mit handels-
Ublichen diffusionsoffenen Farben
erfolgen.

M Beider Farbgebung empfehlen
wir einen Hellbezugswert von > 40

vorzusehen.

Bitte beachten Sie auch die weiteren
Hinweise der jeweiligen Produktdaten-
blatter der Firma BAUMIT unter www.
baumit.de

Grundsatzlich sind bei unglinstigen Witterungsbedin-

gungen geeignete Schutzmafnahmen (z. B. Regen-

schutz, Sonnenschutz) an der zu bearbeitenden oder

frisch erstellten Fassadenflache zu treffen.




4.5 Achs- und Verbindungsmittelabstande

Unterkonstruktions- und Verbindungs-
mittelabstdnde in Abhangigkeit von
den Windlasten bei vorgehdngten
hinterliifteten Fassaden

Fur die in der Tabelle 1 angegebenen
maximalen Windlaststufen und dar-
gestellten Anwendungsfalle ist der
Nachweis der Standsicherheit fir das
Fassadensystem fermacell Power-
panel H,0 - Auflen beansprucht durch
Wind im Zulassungsverfahren der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-31.4-181 erbracht worden.

Ergibt die Bemessung andere Windlas-
ten, als in der Tabelle 1 aufgefiihrt, so
erfolgt der Nachweis der Tragfahig-
und der Gebrauchstauglichkeit durch
Erstellung einer objektspezifischen
Statik. Die dafir notwendigen Bemes-
sungswerte konnen ebenfalls der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung entnommen werden.

Die individuelle Bemessung ermaglicht
die Variation von Verbindungsmitteln
sowie der Unterkonstruktion in Art und
Abstand. So ist ggf. ein Achsabstand
von maximal 625 mm maoglich.

Der minimale Eck- und Randabstand
aller moglichen Verbindungsmittel
betragt mindestens 25 mm.

Die Achsabstande sind im Rand- und
Eckbereich des Geb&dudes ggf. zu ver-
ringern.

Grundlagen

Die in den nachfolgend aufgefiihrten
Tabellen angegebenen Werte konnen
als Bemessungsgrundlage fir Fassa-
den mit der fermacell Powerpanel H,0
verwendet werden. Der Nachweis der
Tragfahigkeit und Gebrauchstauglich-
keit fir das Fassadensystem fermacell
Powerpanel H,0 - Aufien ist in jedem
Fall objektspezifisch zu fihren. Die
Tabellen bericksichtigen die Platten-
beanspruchung und die Tragfahigkeit
der Verbindungsmittel.

Ein Kombinieren der Befestigungsmittel
ist nicht zulassig.

Gebrauchstauglichkeit

Fir den Nachweis der Gebrauchs-
tauglichkeit wurde zur Erstellung
der Tabellen eine Durchbiegung der
Fassade von /200 angenommen.

Bei héheren Anforderungen sollte fur
Fassaden /300 verwendet werden.

Werte fiir die Bemessung nach abZ
Z-31.4-181

Biegefestigkeit der fermacell Power-
panel H,0:

f, =8,0N/mm?

E_=4200 N/mm?

Teilsicherheitsbeiwerte:

Ystandig =25
Yverandertich =15

Y Material =2/
k-Faktor, ., =0,87
Eigengewicht:

Platte

9pp 120 = 12,5 kg/m?

Beschichtung (Fassade/Unterdecke)
= 10,0 kg/m?
= 20,0 kg/m?

gPutz 10 kg/m?

9 Putz 20 kg/m?

Tabelle 1: Unterkonstruktions- und Verbindungsmittelabstinde pro Platte 1250x 1500 mm in Abhdngigkeit von den Wind-

lasten an vorgehangten hinterliifteten Fassaden

Windlasten Befestigungsmittel Unterkons- Maximaler Unterkons- Befestigungsmittelanzahl/-abstand
truktion truktionsabstand bei einer Plattenldnge von 1500 mm

w [kN/m?] mm

<1,6 Spax Edelstahl-Schraube 4x35 mm Holz 420 4Reihen a 9 Stiick/max. 181 mm
fermacell Powerpanel H,0 Schraube 3,9x35 mm

<18 DUO Fast Rillennagel Edelstahl 2,1x45 mm Holz 420 4Reihen a 8 Stiick/max. 207 mm
haubold Klammer Edelstahl KG 740 C RF geh 1,5x40 mm

<20 SFS Fassadenschraube TW-S-D12-4,8x38 mm Holz 420 4Reihen a 7 Stiick/max. 242 mm

<2,4 haubold Klammer Edelstahl KG 740 C RF geh 1,5x40 mm Holz 420 4Reihen & 10 Stiic /max. 161 mm

DUO Fast Rillennagel Edelstahl 2,1x45 mm

SFS Fassadenschraube TW-S-D12-4,8x38 mm

Gesipa GroBkopfblindniet Alu/Niro K14-5,0x25 mm

Aluminium

4Reihen a 8 Stiick/max. 207 mm

<28 Gesipa GroBkopfblindniet Alu/Niro K14-5,0x25 mm

Aluminium 420

4Reihen a 9 Stiick/max. 181 mm




Unterkonstruktionsabstand

Im Bereich der Fassadenanwendung
empfehlen wir, aufgrund der Hand-
habung und der Geristhohe, die Ver-
wendung von Platten im Format (Lx B):
2000x 1250 mm.

Berechnung der maximalen
Windeinwirkung - Tabelle zur
Bemessungsgrundlage
Berechnung der maximal madglichen
Windeinwirkung bei einer zulassigen
Biegung von |/200.

UK-Abstand [cm] WindW__ [kN/m?]

Damit ergeben sich die folgenden

Unterkonstruktionsabstande, welche 62,5 1.08

in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt 42,0 3,00
31,5 5,33

werden:

B 625cm

W 420cm

M 31,5cm

Tabelle 2: Berechnung der maximal aufnehmbaren Windeinwirkung in
Abhédngigkeit vom Unterkonstruktions- und Verbindungsmittelabstand

Unterkonstruktionsabstand [cm]

Zentrischer
Zug [N]

Verbindungsmittel
62,5* 42,0 31,5

Reihen: 3 RELELEA Reihen: 5

Windlast [kN/m2] Windlast [kN/m2] Windlast [kN/m?2]
.|

Anzahl der Verbindungsmittel pro Reihe: 7 ergibt einen Verbindungsmittelabstand von 335 mm bei
einem Plattenformat von 2000x 1250 mm, Rand- und Eckabstand 25 mm

315 | 315 | 315 | 315
i 1
A
i i
62,5 | 62,5

Gesipa Blindniet 580 0,84 1,26 1,68
(siehe Beispiel 1)

SFS Fassadenschraube 580 0,84 1,26 1,68
Spax Edelstahlschraube 485 0,71 1,05 1,40
fermacell Powerpanel H,0 | 385 0,56 0,83 1,11
Schraube

DUO Fast Rillennagel 305 0,44 0,66 0,88
haubold Edelstahlklammer |295 0,43 0,64 0,85

Anzahl der Verbindungsmittel pro Reihe: 9 ergibt einen Verbindungsmittelabstand von 250 mm bei
einem Plattenformat von 2000x 1250 mm, Rand- und Eckabstand 25 mm

Gesipa Blindniet 580 1,08 (1,13)* 1,68 2,24
SFS Fassadenschraube 580 1,08 (1,13)* 1,68 2,24
Spax Edelstahlschraube 485 0,95 1,41 1,88
fermacell Powerpanel H,0 | 385 0,75 112 1,49
Schraube

DUO Fast Rillennagel 305 0,59 0,89 1,18
haubold Edelstahlklammer | 295 0,58 0,86 1,14

Anzahl der Verbindungsmittel pro Reihe: 11 ergibt einen Verbindungsmittelabstand von 200 mm bei

einem Plattenformat von 2000x 1250 mm, Rand- und Eckabstand 25 mm

Méogliche Unterkonstruktions-
abstande bei einem Plattenformat
von 2000x 1250 mm

Gesipa Blindniet 580 1,08 (1,41)* 2,10 2,81
SFS Fassadenschraube 580 1,08 (1,41)* 2,10 2,81
Spax Edelstahlschraube 485 1,08 (1,18)* 1,76 2,35
fermacell Powerpanel H,0 | 385 0,94 1,40 1,86
Schraube

DUO Fast Rillennagel 305 0,74 1,11 1,48
haubold Edelstahlklammer | 295 0,72 1,07 1,43

* Aufgrund der Verformung ergeben sich eventuell niedrigere Bemessungswerte.
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Beispiel 1:

Windlast: 1,68 kN/m?

Plattengrofle: 2000x 1250 mm
Verbindungsmittel: Gesipa Blindniet
Verbindungsmittelabstand: 335 mm

Anzahl Verbindungsmittel: 7 St.x5 R.

Unterkonstruktionsabstand: 31,5 cm
Rand- und Eckabstand: 25 mm

000¢



0. fermacell Powerpanel H,0 Unterdecke im

Aul3enbereich

5.1 Vorteile von abge-
hangten Unterdecken

In einer Vielzahl von Bauwerken kom-
men im Auflenbereich Unterdecken-
Systeme in Trockenbauweise zum
Einsatz. Die Vorteile liegen dabei in
der einfachen Bauweise mit weitest-
gehend fir den Trockenbau Ublichen

Komponenten.

5.2 Allgemeines

Decken im AuBlenbereich sind standig
wechselnden Witterungsbedingungen
ausgesetzt. Des Weiteren werden Unter-
deckensysteme durch Windbelastung
(Windsog/-druck) mechanisch bean-

sprucht.

Laut DIN EN 1995-1-1 wird fir Holzbau-
teile empfohlen, die Durchbiegung
beim Nachweis der Gebrauchstauglich-
keit von Unterdecken auf /300 zu

begrenzen.

Neben der Holz-Unterkonstruktion
stehen auch Systeme aus Metall zur
Verfligung. Bei der Wahl der Unterkons-
truktion, vor allem im AuBBenbereich,
sind die Anforderungen an den Korrosi-
onsschutz zu beachten. Bei der Kombi-
nation unterschiedlicher Werkstoffe ist
die Vertraglichkeit zu prifen. Die jewei-
ligen Feuchtebelastungen und die
daraus resultierenden Korrosivitats-
kategorien (siehe Tabelle unten) sind
durch den Fachplaner festzulegen.

Hierbei wird die Schutzdauer geman
DIN EN ISO 12944 in die drei Zeitspannen
niedrig, mittel, hoch unterschieden.

Die normativ geregelte Schutzdauer
setzt eine ordnungsgemafe Wartung
und Pflege voraus und hilft dem Auf-
traggeber, geeignete Inspektionsinter-

valle festzulegen.

Fir den Nachweis der Tragfahigkeit
und der Gebrauchstauglichkeit ist
grundsatzlich eine objektspezifische
Statik durch den Anwender [Fachunter-
nehmer) zu erstellen. Dabei sind die
Einwirkungen aus Eigenlast der Unter-
decke, Windlast, Schnee- und Eislasten
sowie aus Zwadngungen (z.B. durch

Verformungen) zu bertcksichtigen.

Der Nachweis muss alle Bauteile,
Verbindungen sowie die Verankerung
im tragenden Bauteil bericksichtigen.
Bei Verwendung diinnwandiger Metall-
profile (Trockenbauprofile] muss die
Eignung im System (Steifigkeit der
Profile, Tragfahigkeit der Verbindungen)
nach DIN 18168-2 oder DIN EN 13964 -
d.h. durch eine offizielle Priifung -
nachgewiesen sein. Es sind druckfeste
Abhanger mit einer Mindesttragfahig-
keit von 0,25 kN je Abhanger zu ver-
wenden, die Funktionsprifung nach
DIN 13964, Anhang G muss erfillt
sein. Der Korrosionsschutz ist ob-
jektspezifisch gemaf der Einbau-

situation zu wahlen.

Die Funktion der gesamten Decken-

konstruktion ist statisch nachzuweisen.

Dabei spielen Faktoren wie die Wind-
lasten, die Flache der Unterdecke, der
Deckenaufbau und die Abhdngehdhe
eine grof3e Rolle.

M Zur Verankerung der Unterkonstruk-
tion in der tragenden Wand bzw.
Decke sind ausschlief3lich bauauf-
sichtlich zugelassene Dibel
(Schraube-Dibel-Kombination) zu

verwenden.

Nach der DIN 55634 und der DIN EN IS0 12944-2 gelten folgende Korrosivitdtskategorien und Beispiele fiir die Anwendung:

Korrosivitatskategorie

Beispiele fiir typische Umgebungen

sehr stark (Meer)

AuBen Innen
C3 Stadt- und Industrieatmosphéare, maBige Verunreinigungen | Produktionsrdume mit hoher Feuchte und etwas Luftverunreinigung,
maBig durch Schwefeldioxid, Kiistenbereiche mit geringer z.B. Anlagen zur Lebensmittelherstellung, Waschereien, Brauereien,
Salzbelastung Molkereien
Cé Industrielle Bereiche und Kiistenbereiche mit maBiger Chemieanlagen, Schwimmbé&der, Bootsschuppen liber Meerwasser
stark Salzbelastung
C5M Kisten- und Offshorebereiche mit hoher Salzbelastung Gebaude oder Bereiche mit nahezu standiger Kondensation und mit

starker Verunreinigung




5.3 Korrosionsschutz

Beim Korrosionsschutz kommt es

auf die Rahmenbedingungen an. Anfor-
derungen an den Korrosionsschutz

der metallischen Unterkonstruktion
sind in verschiedenen Normen formu-
liert, z.B. in DIN 18168-1, Tabelle 2, oder
DIN EN 13964, Tabelle 7 (Beanspru-
chungsklassen), und Tabelle 8 [(Korro-
sionsschutzklassen). Ein anderer
gleichwertiger Korrosionsschutz ist
zulassig, wenn der Nachweis durch ein
Prifzeugnis besteht. Fir Holz-Unter-
konstruktionen ist die Nutzungsklasse 2
nach DIN EN 1995-1-1 anzusetzen.

Der Korrosionsschutz der Unterkons-

truktion ist prinzipiell abhangig von:

M den Umgebungsbedingungen des
Einbauortes,

B dervorgesehenen Schutzdauer,

M der Zuganglichkeit fur eine visuelle
Kontrolle,

B der Sicherheitsrelevanz der Bauteile.

Hilfreich bei der Festlegung des erfor-
derlichen Korrosionsschutzes kdnnen
die Korrosivitatskategorien nach DIN
EN ISO 12944-2 sein, die den Wider-
stand eines Metallbauteils gegeniiber
einer bestimmten Korrosionsbeanspru-
chung beschreiben, sowie die Schutz-
dauer nach DIN EN ISO 12944-1. Die
Schutzdauer beschreibt den Zeitraum
vom Beginn der Beanspruchung bis zur
ersten Teilerneuerung. Sie gilt als
technischer Parameter zur Festlegung
von Instandhaltungsmafinahmen bei
regelmaBiger Wartung und Pflege und
stellt keine Gewahrleistungszeit dar.

Weitere Informationen

online auf www.fermacell.de:

B Konstruktionsdetails fir Unterdecken mit fermacell
Powerpanel H,0 stehen Ihnen auf www.fermacell.de/
detailkatalogunterdecke im Downloadbereich zur Verfiigung

5.4 Ausfiihrung

Beim Einsatz der fermacell Powerpanel
H,0 Platten als Unterdeckenbekleidung
empfehlen wir kleinformatige Platten im
Format 1000x 1250 mm. Es missen
immer mindestens zwei sich gegen-
Uberliegende Plattenkanten auf der
Unterkonstruktion aufliegen. Starre
Anschlisse an angrenzende [aufstei-
gende] Bauteile sind nicht zul&ssig.

Die Bewegungsfugen des Gebaudes
mussen in der Unterkonstruktion sowie

in der Bekleidung Ubernommen werden.

Zum Ausgleich thermischer Bean-
spruchungen sind im Bereich der Un-
terdecke in Abstéanden von maximal

15 m Bewegungsfugen anzuordnen. Die
maximal zulassige Flache, die im Be-
reich von Unterdecken fugenlos ausge-
fuhrt werden darf, betragt 15 x15 m.
Sonderlasten (wie z.B. Lampen)] sind,
unabhangig von der Bekleidungsplatte,
in den tragenden Untergrund einzulei-
ten. Die fermacell Powerpanel H,0
Platten sind dicht gestoBen [nicht ge-
klebt, Fugenbreite < 1 mm] auf der
Unterkonstruktion zu befestigen.

Durch die standig wirkende Eigenlast
der Platten missen hier die Achs-
sowie die Verbindungsmittelabstande

verringert werden.

Variante 1: Unterkonstruktion aus Holz
Die Unterkonstruktion aus Holz an
Unterdecken im Auf3enbereich kann
konform zu den Angaben der Fassaden-
anwendung ausgefihrt werden.

=
k

[=]

[=]

Variante 2: Unterkonstruktion aus
Aluminium

Die Unterkonstruktion aus Aluminium an
Unterdecken im Auf3enbereich kann
konform zu den Angaben bei hinterlifte-
ten Fassaden ausgefihrt werden.

Variante 3: Unterkonstruktionen aus

Stahl

Die Abhangungen der Deckenkonstrukti-

onen sind druck- und schubsteif auszu-

fihren und bei Bedarf im Einzelfall gegen

Knicken zu sichern. Die Verankerung der

Abhangung in der Rohdecke muss mit

ausreichender Stickzahl an zugelasse-

nen Verankerungsmitteln und mit dem
jeweiligen Untergrund abgestimmt
erfolgen. Der Nachweis der Tragfahigkeit
der Stahlunterkonstruktion erfolgt nach

Normen der Reihe DIN EN 1993.

B Fir die abgehangte Unterdecke
werden in der Regel handelstbliche
Abhanger wie Nonius-Hanger ver-
wendet. Der Querschnitt der Ab-
hanger ist so zu bemessen, dass eine
statische Sicherheit der daran abzu-
héngenden Decke [inkl. Zusatzlasten]
gewahrleistet ist.

M Der Abstand der Bewegungsfugen der
Unterkonstruktion muss durch einen
Statiker/Fachplaner festgelegt

werden.

Fiur die Befestigung der fermacell
Powerpanel H,0 Platten werden die
fermacell Powerpanel H,0 Schrauben
3,9x35 mm verwendet. Technische Kenn-
daten zur fermacell Powerpanel H,0
Platte und den fermacell Powerpanel
H,0 Schrauben enthalt die ETA 07/0087.

Die Unterkonstruktions- und Verbin-
dungsmittelabstande missen von einem
Statiker bzw. Profilhersteller bemessen
werden. Ein Kombinieren der Unterkons-
truktionsvarianten oder verschiedenen
Befestigungsmittel ist nicht zulassig.



5.5 Oberflachenbeschichtung

Auch als Bekleidung von abgehangten
Unterdecken im Auflenbereich muss die
fermacell Powerpanel H,0 mit einem
Witterungsschutz versehen werden.
Hier kann eines der Putzsysteme,
welche in Kapitel 4.4 aufgefihrt sind,
aufgebracht werden. Die Verarbeitung
der Putzsysteme an der Unterdecke ist
konform zu der Verarbeitung an der
vorgehangten hinterlifteten Fassade.

Witterungsschutzsystem aus fermacell
Powerpanel Malervlies und dem
Beschichtungssystem KEIM Soldalit
An Unterdecken im Auflenbereich mit
der fermacell Powerpanel H,0 darf zu
den genannten Putzsystemen auch ein
Witterungsschutz, bestehend aus dem
fermacell Powerpanel Malervlies und
dem Beschichtungssystem KEIM
Soldalit aufgebracht werden. Auch
dieses Beschichtungssystem entspricht
der Klassifizierung nichtbrennbar

(A2 nach DIN 4102-1).

Weitere Angaben sind

dem Technischen Merk-
blatt der Firma KEIM
auf www.keimfarben.de
zu entnehmen.

Vlieseinbettung

fermacell Powerpanel Malervlies

Das fermacell Powerpanel Malervlies
ist ein wasser- und wetterfestes sowie
chemikalien- und verrottungsbestandi-
ges Glasfaservlies. Es ist in Rollen mit
der Abmessung 1 x 50 m erhéaltlich.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte
dem Produktdatenblatt, welches Ihnen
zum Download auf www.fermacell.de
zur Verflgung steht.

Fassadenfarbe KEIM Soldalit

KEIM Soldalit ist eine Silikatfarbe,
welche es in grober (KEIM Soldalit-
Grob) und in feiner Ausfihrung (KEIM
Soldalit) gibt. Durch die etwas grobere
Struktur der Farbe KEIM Soldalit-Grob
wirkt diese zusatzlich strukturaus-
gleichend und egalisierend. Die Farbe
KEIM Soldalit, die zur Einbettung des
fermacell Powerpanel Malervlies und
als Finish-Anstrich genutzt wird, hat
eine feinere Struktur.

Schritt 1: ggf. Ausbessern von
geringfiigigen Abplatzungen bzw.
Ausbriichen sowie Plattenversatzen
(siehe Kapitel 4.4).

Schritt 2: Grundierung

Die fermacell Powerpanel H,0 Platten
mussen vor Fugenarmierung und
Farbanstrich mit dem fermacell
Tiefengrund (Mischverhaltnis 1:1-1:2 mit
Wasser] vorbehandelt werden, auch die
Plattenkanten.

Schritt 3: Fugenarmierung

Vor dem Aufbringen des Witterungs-
schutzes muss ein Fugenarmierungs-
system aufgebracht werden. Die 2
Varianten der Fugenarmierung kdnnen
Sie dem Kapitel 4.4 entnehmen. Bei
einem anschlieBenden Auftrag des
Farbsystems ist die Variante 2 zu

bevorzugen.

Schritt 4: Vlieseinbettung
Grundsatzlich sind bei unglinstigen
Witterungsbedingungen geeignete
SchutzmaBnahmen (z.B. Regenschutz,
Windschutz, Sonnenschutz) an der zu
bearbeitenden oder frisch erstellten
Deckenflache zu treffen. Die Farben
KEIM Soldalit sowie KEIM Soldalit-Grob
missen vor der Verarbeitung grindlich
aufgerthrt werden, ansonsten wird der

Farbauftrag ungleichmaBig.

KEIM Soldalit wird als Einbettschicht fir das
nachfolgende fermacell Powerpanel Malervlies
satt vorgelegt. Die Farbe darf nicht angetrocknet
sein, ansonsten haftet das Vlies nicht auf der
Platte bzw. in der Farbe und es entstehen
Hohlstellen.

Das fermacell Powerpanel Malervlies wird von

der Rolle oder als Zuschnitt in den nassen
Anstrich falten- und blasenfrei mit einer Uber-

lappung von ca. 5 cm Breite eingelegt. Dabei sollte

darauf geachtet werden, dass die Uberlappung
nicht im direkten Fugenbereich liegt und ggf. die
Fugenarmierung durch den anschlieBenden
Doppelschnitt beschadigt wird.

Nach dem Doppelschnitt beide Rand-
streifen entfernen und das fermacell Powerpanel
Malervlies auf Stof3 nahtlos zusammenfigen.



Bitte beachten Sie auch die ausfiihr-
lichen Hinweise der jeweiligen Pro-
duktdatenblatter des Herstellers.

Schritt 5: Beschichtung und farbige

Gestaltung

B Nach einer Trocknungszeit von
mindestens 12 Stunden folgt der
nachste Arbeitsgang mit der struk-
turausgleichenden Schlamm-
beschichtung KEIM Soldalit-Grob
im gewdiinschten Farbton.

B Nach einer weiteren Trocknungszeit
von mindestens 12 Stunden erfolg
der Schlussanstrich mit KEIM
Soldalit im gewdiinschten Farbton.
KEIM Soldalit-Grob ist nicht als
Schlussanstrich geeignet. Die Ober-
flache der Farbbeschichtung ent-
spricht der Qualitatsstufe Q2 -
Schattenfreiheit bei Streiflicht kann
nicht gewahrleistet werden.

B Der Gesamtverbrauch der Schlamm-
beschichtung KEIM Soldalit-Grob liegt
bei ca. 0,30 kg/m2 und der Gesamt-
verbrauch der Schlussbeschichtung
mit KEIM Soldalit bei 0,25-0,30 kg/m.

Die durch das Entfernen der Randstreifen fehlen-
de Farbe KEIM Soldalit im Nahtbereich nachlegen.

5.6 Achs-und Verbindungsmittelabstande

Achs- und Verbindungsmittelabstande
in Abhdngigkeit von den Windlasten bei
abgehdngten Unterdecken im Aufien-
bereich auf Holz-, Aluminium- und
spezieller Metall-Unterkonstruktion.

Die dafir notwendigen Bemessungswerte

konnen ebenfalls der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung Z-31.4-181
entnommen werden. Die individuelle

Bemessung ermdglicht die Variation von

Verbindungsmitteln sowie der Unterkons-

truktion in Art und Abstand. Der minimale
Eck- und Randabstand aller moglichen
Verbindungsmittel betrdagt mindestens
25 mm. Die Achsabstédnde sind im Rand
und Eckbereich des Gebaudes ggf. zu

verringern.

Unterdecken im AuBenbereich auf
spezieller Metall-Unterkonstruktion
Unterdecken im AuBlenbereich kénnen
auch, wie schon vorhergehend erwahnt,
mit Grund- und Tragprofilen sowie
Abhangern aus korrosionsbestandigem
Stahlblech ausgefihrt werden. Bei
dinnwandigen Metallprofilen missen die
Achs- und Verbindungsmittelabstande
anhand eines Nachweises der Tragfahig-
keit nach Normen der Reihen DIN EN
1993 .Eurocode 3: Bemessung und

Konstruktion von Stahlbauten”, Ausgabe

StoBbereich biindig andriicken und mit dem
Tapezierspachtel die StoBnaht planspachteln.

2010 inklusive nationaler Anhange, durch
einen Statiker bestimmt werden. Bei der
Berechnung einer Stahl-Unterkonstruk-
tion sind mehrere Faktoren zu bertck-
sichtigen, z.B. Windsog- und Druckbe-
lastungen, da die aufnehmbare Last zu
reduzieren ist. Die Bemessung erfolgt
nach dem mafigeblichen Lastfall. Mit den
Ergebnissen werden die Abhangerabstan-
de und die Grundprofilabstande unter
Berucksichtigung der Profilgeometrie und
Materialstarke festgelegt. Die Platten-
beanspruchung bestimmt den maximalen
Abstand der Unterkonstruktion unter
Berucksichtigung der Teilsicherheits-

beiwerte fir diese Anwendung.

Das Gewicht der aufgebrachten Beschich-
tung der Platte darf 0,20 kN pro m?2 nicht
Uberschreiten. Die Auslegung bzw. Be-
rechnung der Unterkonstruktion muss
durch einen Statiker bzw. den jeweiligen

Profilhersteller durchgefihrt werden.

Der Nachweis der Tragfa-
higkeit und der Gebrauchs-
tauglichkeit erfolgt durch
Erstellung einer objekt-
spezifischen Statik.

Im Anschluss wird die gesamte Flache - nass in
nass - mit KEIM Soldalit beschichtet.

Der Gesamtverbrauch der Farbe KEIM Soldalit
zum Einbetten des fermacell Powerpanel Maler-
vlies liegt bei 0,7-0,9 kg/m2.



Grundlagen

Die in den nachfolgenden aufgefihrten
Tabellen angegebenen Werte konnen
als Bemessungsgrundlage fir abge-
hangte Unterdecken mit der fermacell
Powerpanel H,0 verwendet werden.
Der Nachweis der Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit ist in jedem Fall
objektspezifisch zu fihren.

Die Tabellen bertcksichtigen die
Plattenbeanspruchung und die Trag-
fahigkeit der Verbindungsmittel.

Fur abgehdngte Unterdecken wurde
fur den Nachweis der Gebrauchstaug-
lichkeit der Anteil aus standiger Belas-

tung mit dem Teilsicherheitsbeiwert von

2,5 erhéht. Damit wird vereinfacht der
Durchbiegungszuwachs aus Langzeit-
einwirkung der standigen Belastung

und der Durchbiegungsanteilinfolge ver-

anderlicher Einwirkung bericksichtigt.

Werte fiir die Bemessung nach
abZ Z-31.4-181

Biegefestigkeit der fermacell
Powerpanel H,0:

f, =8,0 N/mm?

E = 4200 N/mm?2

m

Teilsicherheitsbeiwerte:

Yetanaig =25
Y.erandertich =15

Y Material =21
k-Faktor, . =0.87
Eigengewicht:

Platte

Iep 20 = 12,5 kg/m?

Beschichtung (Fassade / Unterdecke)
p,,, 10 kg/m? =10,0 kg/m?

p,, 20 kg/m? = 20,0 kg/m?
Beschichtung (nur Unterdecke)
=2,0 kg/m?

gFarbe +Vlies 2 kg/m?

Gebrauchstauglichkeit

Fur den Nachweis der Gebrauchs-
tauglichkeit wurde zur Erstellung
der Tabellen eine Durchbiegung der
Unterdecke von |/300 angenommen.

Bei héheren Anforderungen sollte fur
Unterdecken /500 verwendet werden.

Unterkonstruktionsabstand

Fir abgehdngte Unterdecken empfehlen

wir die Verwendung von kleinformatigen

Platten im Format (LxB) 100x 125 cm.

Formatbedingt ergeben sich unter
Berlcksichtigung der Ausrichtung
und Anordnung der Unterkonstruktion
folgende Abstande:
M 100 cm Plattenbreite:

50 cmund 33,5cm
B 125 cm Plattenbreite:

42,0cmund 31,5cm

In den nachfolgenden Tabellen werden

diese Unterkonstruktionsabstande

Berechnung der maximalen
Windeinwirkung - Tabellen zur
Bemessungsgrundlage

Bei Unterdecken im Auflenbereich
erfolgt die wesentliche mechanische
Beanspruchung der Platten durch
Windsog und durch das Eigengewicht
der Platte mit der Beschichtung. Durch
Winddruck kann sich die Belastungs-
richtung umkehren und die Unterkons-
truktion wird druckbelastet. Deshalb
ist eine drucksteife Abhdangung ent-
sprechend der ermittelten Einwirkung
zwingend notwendig.

Da die Eigenlast und insbesondere

das Gewicht der Beschichtung einen

wesentlichen Einfluss auf die Wind-

einwirkung haben, werden in den nach-

folgenden Tabellen drei Beschichtungs-

ausfihrungen mit unterschiedlichem

Gewicht aufgefihrt.

B Beschichtung mit Farbe und
eingebettetem Vlies (2 kg/m?)

B Beschichtung mit Putzsystem

aufgefihrt. (10 kg/m?)
B Beschichtung mit Putzsystem
(20 kg/m?)
&
.(w“’ =
—
&
31,5 L 31,3 L 31,5 L 31,5
1 1 1
42 | 42 | 42
1 1

Magliche Unterkonstruktionsabstande bei einem Plattenformat von

100x 125 cm bzw. 125x 100 cm



Berechnung der maximal madglichen
Windeinwirkung bei einer zuldssigen
Biegung von /300

Beschichtung mit Farbe und einge-
bettetem Vlies (2 kg/m?)

UK-Abstand [cm]

WindW__ [kN/m?2]

Windsog

50,0 -1,04
42,0 -2,00
33,5 -3,86
31,5 -4,40
Winddruck

50,0 1,55

42,0 2,51

33,5 4,20

31,5 4,74

Beschichtung mit einem Putzsystem

(10 kg/m3)

UK-Abstand [cm] Wind W__ [kN/m?]
Windsog

50,0 -0,84
42,0 -1,80
33,5 =373
31,5 -4,26
Winddruck

50,0 1,63
42,0 2,59
388 4,25
31,5 4,79

Beschichtung mit einem Putzsystem

(20 kg/m?)

UK-Abstand [cm] WindW__ [kN/m2]
Windsog

50,0 -0,59
42,0 -1,55
33,5 -3,56
31,5 -4,10
Winddruck

50,0 1,73
42,0 2,69
33,5 4,32
31,5 4,86

Berechnung der maximal aufnehmbaren Windeinwirkung in Abhangigkeit

vom Unterkonstruktions- und Verbindungsmittelabstand

Wie in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-31.4-181 unter Punkt 4.3

aufgefihrt, betragt der maximal zulassige Verbindungsmittelabstand an Unter-

decken bei Schrauben und Nieten 200 mm und bei Nageln und Klammern

150 mm. Aus diesem Grund werden die Verbindungsmittel nicht in den Tabellen

aufgefihrt, wenn die Abstande gleich oder Uber diesen Angaben liegen.

Plattenformat: 1250x1000 mm

Verbindungsmittel

Zentrischer
Zug [N]

Unterkonstruktionsabstand [cm]
50,0* 33,5
Reihen: 3 Reihen: 4

Windlast [kN/m2] Windlast [kN/m?]

Anzahl der Verbindungsmittel pro Reihe: 7 ergibt einen Verbindungsmittelabstand von 200 mm
bei einem Plattenformat von 1250x 1000 mm, Rand- und Eckabstand 25 mm

Gesipa Blindniet (siehe Beispiel 2) | 580 1,54 2,31
SFS Fassadenschraube 580 1,54 2,31
Spax Edelstahlschraube 485 1,29 1,93
fermacell Powerpanel H,0 Schraube | 385 1,02 1,53

bei einem Plattenformat von 1250x 1

Anzahl der Verbindungsmittel pro Reihe: 9 ergibt einen Verbindungsmittelabstand von 150 mm
000 mm, Rand- und Eckabstand 25 mm

Gesipa Blindniet 580 2,05 3,08
SFS Fassadenschraube 580 2,05 3,08
Spax Edelstahlschraube 485 1,71 2,57
fermacell Powerpanel H,0 Schraube | 385 1,36 2,04
DUO Fast Rillennagel 305 1,08 1,62
haubold Edelstahlklammer 295 1,04 1,56

* Aufgrund der Verformung ergeben sich niedrigere Bemessungswerte bei Windsog.

—l=
o o [e]
200
o o o
o o O
o o =] &
o
o o O
o o o
o o ofl_|
| 1000 |
1 1

Beispiel 2:

Windlast: 1,54 kN/m?

Plattengréfe: 1250x 1000 mm
Verbindungsmittel: Gesipa Blindniet
Verbindungsmittelabstand: 200 mm
Anzahl Verbindungsmittel: 7 St.x3 R.
Unterkonstruktionsabstand: 50 cm
Rand- und Eckabstand: 25 mm



Plattenformat: 1000x 1250 mm

Verbindungsmittel Zentrischer Zug Unterkonstruktionsabstand [cm]

[N] 42,0

Reihen: 3

Windlast [kN/m?2]

31,5
Reihen: 4

Windlast [kN/m?2]

Anzahl der Verbindungsmittel pro Reihe: 6 ergibt einen Verbindungsmittelabstand von 190 mm

bei einem Plattenformat von 1000x 1250 mm, Rand- und Eckabstand 25 mm

Gesipa Blindniet (siehe Beispiel 3) | 580 1,94 2,59
SFS Fassadenschraube 580 1,94 2,59
Spax Edelstahlschraube 485 1,62 2,17
fermacell Powerpanel H,0 Schraube | 385 1,29 1,72

bei einem Plattenformat von 1000x 1250 mm, Rand- und Eckabstand 25 mm

Anzahl der Verbindungsmittel pro Reihe: 9 ergibt einen Verbindungsmittelabstand von 119 mm

Windlast: 1,94 kN/m?

Plattengréfle: 1250x 1000 mm
Verbindungsmittel: Gesipa Blindniet
Verbindungsmittelabstand: 190 mm
Anzahl Verbindungsmittel: 6 St.x4 R.
Unterkonstruktionsabstand: 41,7 cm
Rand- und Eckabstand: 25 mm

Gesipa Blindniet 580 3,11 44
SFS Fassadenschraube 580 3,11 4,14
Spax Edelstahlschraube 485 2,60 3,47
fermacell Powerpanel H,0 Schraube | 385 2,06 2,75
DUO Fast Rillennagel 305 1,63 2,18
haubold Edelstahlklammer 295 1,58 2,1
) ° ) o] T
190
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Beispiel 3:



6. Material und Zubehor

fermacell Powerpanel H,0

A el-Beze g Dicke Be eibung orma A e 0 g

12,5 Kleinformat 1250x 1000 75052 Abgehangte Unterdecken
12,5 Grofformat 1250x2000 75049 Vorgehéangte hinterliiftete
: Fassade
._ F QCO 1250x2600 75050
INSTITUT 1250x3010 75051*
TESTED PRODUCT
(10 0609 - 13701 - 011]

Andere Formate kurzfristig nach Abstimmung lieferbar. Preise fiir Sonderlangen und Sonderbreiten auf Anfrage.
* Liefertermin auf Anfrage.

Zubehér fiir fermacell Powerpanel H,0

Artikel-Bezeichnung Menge/Abmessung Beschreibung Artikel-Nr. Verbrauch

B Korrosionsgeschiitzte Schraube zur einlagigen 20 Stlick/m? | 22 Stiick/m?
Befestigung der Powerpanel H,0

B Zementarer Universal-Flachenspachtel, fiir 79074 Ca. 1,2 kg/m?
vollflachige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1 pro mm Schichtdicke
W Farbe: Grau

B Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse 79090 Ca.1l/m?
fir den Innen- und AuBienbereich pro mm Schichtdicke
M Farbe: Grau

B Fir Unterdecken im AuBenbereich gemé&B abZ. Ca. 1,1 m?

M Rissiiberbriickendes Vlies fiir Unterdecken pro m?Unterdecke
des Fassadensystems fermacell Powerpanel
H,0 - AuBen

M Breite Tm




Zubehér fiir fermacell Powerpanel H,0

Menge/Abmessung

Artikel-Bezeichnung

Beschreibung

Artikel-Nr.

Verbrauch

2,51
(3,15 kg)

50 m

20 kg

5kg

M Losungsmittelfreier Spezialkleber
M Zum Uberstreichen des Armierungsbandes
und der Befestigungsmittel

M Alkaliresistentes Gewebe

B Zumvollflachigen Einbetten in den
fermacell Leichtmortel HD

M Breite: 1m

M Armierungsmértel
M Hochwertiges Putzsystem zum vollflachigen
Aufbringen auf die Powerpanel HD

M Grundierung und Verfestigung von saugenden
und weniger saugenden Untergriinden im
AuBenbereich

79056

79065

78020

79167

Ca. 60 g/lfd.m Fuge

Ca. 1,1 m2pro m?
Wandflache

Ca. 6 m2/Sack
bei 5 mm Schichtdicke

Ca. 100-200 g/m?
je nach Untergrund
und Verdiinnung

Zubehér fiir Putzsysteme fermacell Powerpanel H,0

Artikel-Bezeichnung Menge/Abmessung

Beschreibung

Artikel-Nr.

Verbrauch

50 m

1 Stiick

M Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur
Fugenarmierung im Powerpanel Putzsystem
M Breite: 100 mm

W Glasfasergewebe zur vollflachigen Armierung
der Grundputze
M Breite 1,10 m

M Kunststoff-Kantenprofil mit integriertem
Glasfasergewebe

W Glasfasergewebe in Pfeilform zur Armierung
von Gebaudeoffnungen

79128

79119

79149

79148

Nach Bedarf

1,10 m? pro m?
Wandflache

Nach Bedarf

Nach Bedarf




Mineralische Putzsysteme fiir fermacell Powerpanel H,0

Artikel-Bezeichnung Menge/Abmessung Beschreibung

Mineralische Putzsysteme - Grundputz

M Mineralischer Grundputz

B Mineralischer Haftgrund

Mineralische Putzsysteme - Oberputze

25 kg B Mineralischer Kratzputz 1,5 mm Kérnung

25 kg W Mineralischer Kratzputz 2 mm Kérnung

M Mineralischer Modellierputz

25 kg B Mineralischer Rillenputz 1,5 mm Kérnung

25 kg B Mineralischer Rillenputz 2 mm Kérnung

Artikel-Nr.

79146

79144

79142

79134

79132

Verbrau

1,28 kg/m?
pro mm Schichtdicke

Ca. 300-400 g/m?

Ca. 1,8 kg/m?

Ca. 2,4 kg/m?

Ca. 1,5-4,0 kg/m?

Ca. 1,8 kg/m?

Ca. 2,4 kg/m?




Organische Putzsysteme fiir fermacell Powerpanel H,0

Artikel-Bezeichnung Menge/Abmessung Beschreibung

Organische Putzsysteme - Grundputz

M Organischer Grundputz

25 kg B Organischer Kratzputz 1,5 mm Kérnung

25 kg B Organischer Kratzputz 2 mm Kérnung

25 kg M Organischer Modellierputz

25 kg M Organischer Rillenputz 1,5 mm Kornung

25 kg M Organischer Rillenputz 2 mm Kérnung

Artikel-Nr.

79145

79143

79141

79133

79131

Verbrauch

1,20 kg/m?
pro mm Schichtdicke

Ca. 2,4 kg/m?

Ca. 3,1 kg/m?

Ca. 1,5-4,0 kg/m?

Ca. 2,3 kg/m?

Ca. 2,8 kg/m?




Ubereinstimmungserklirung

Baustelle bzw. Gebdude

Bauteil: ..o
StraBe: oo

PLZ/OMt: oo

Name und Anschrift des Unternehmens,

das die vorgehangte hinterliftete Fas-
sade bzw. Unterdecke im AufB3enbereich
mit einer Beplankung aus fermacell
Powerpanel H,0 hergestellt hat.

PLZ/OTE: i

Zeitpunkt der Herstellung o.g.
Bauleistung

Hiermit wird bestatigt, dass die vorge-
hangte hinterliftete Fassade bzw.
Unterdecke im Auflenbereich mit
einer Beplankung aus fermacell
Powerpanel H,O hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Nr. Z-31.4-181 vom Deutschen
Institut fir Bautechnik in Berlin
sowie der Verarbeitungsanleitung

fir die fermacell Powerpanel H,0
hergestellt und eingebaut wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst
hergestellten Bauprodukte oder Einzel-
teile wird dies ebenfalls bestatigt, auf-
grund der vorhandenen Kennzeichnung

der Teile gemanR

B der Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung,

M eigener Kontrollen,

W schriftlicher Bestatigung der Her-
steller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen

Akten genommen hat.

Name und Anschrift des Unternehmens,

das auf der nebenstehend beschriebe-

nen vorgehangten hinterlifteten Fassa-

de das gepriifte Putzsystem

B als HD-Putzsystem, bestehend aus
fermacell Leichtmdrtel HD und
fermacell Armierungsgewebe HD,

oder

M ein anderes zugelassenes Putz-
system, das die Anforderungen der
Zulassung erfillt,

aufgebracht hat.
NaMe: e
StraBe: o

PLZ/OMt: (i,

Zeitpunkt der Herstellung o.g.

Bauleistung

Datum:

Hiermit wird bestatigt, dass das ge-

prifte Putzsystem

B als HD-Putzsystem, bestehend aus
fermacell Leichtmértel HD und
fermacell Armierungsgewebe HD,

oder

M ein anderes zugelassenes Putz-
system, das die Anforderungen der

Zulassung erfillt,

hinsichtlich aller Einzelheiten fachge-

recht und unter Einhaltung aller Be-

stimmungen der allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung Nr. Z-31.4-181

vom Deutschen Institut fir Bautechnik

in Berlin sowie der Verarbeitungsanlei-

tung fir die fermacell Powerpanel H,0

auf die nebenstehend beschriebene

Wandkonstruktion aufgebracht wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner

selbst hergestellten Bauprodukte

oder Einzelteile wird dies ebenfalls

bestatigt, aufgrund

M dervorhandenen Kennzeichnung
der Teile entsprechend den Bestim-
mungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung,

M eigener Kontrollen,

M entsprechender schriftlicher Bestati-
gung der Hersteller der Bauprodukte
oder Teile, die der Unterzeichner zu

seinen Akten genommen hat.

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn
zur Weitergabe an die zustandige Bau-
aufsichtsbehorde auszuhandigen.



Hier finden Sie uns:

Ihr Service-Center in Duisburg:

Fermacell GmbH
Service-Center
Disseldorfer Landstrafle 395
D-47259 Duisburg

Telefon 0203-60880-3
Telefax 0203-60880-8349
E-Mail auftraege@xella.com

Fermacell GmbH
Disseldorfer Landstrafle 395
D-47259 Duisburg

www.fermacell.de

fermacell

Den neuesten Stand dieser Broschiire

finden Sie digital auf unserer Webseite

unter www.fermacell.de

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 01/2016

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Sollten Sie Informationen in dieser

Unterlage vermissen, wenden Sie

sich bitte an unsere fermacell

Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation (freecall):
Telefon 0800-5235665
Telefax 0800-5356578
E-Mail info@xella.com

fermacell® ist eine eingetragene

Marke und ein Unternehmen der

XELLA-Gruppe.
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